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材料選定表（参考） ○＝使用可　△＝十分な確認が必要　×＝使用不可

　アクリル酸エチル
　アクリル酸ブチル
　アクリロニトリル
　亜硝酸アンモニウム
　亜硝酸塩アンモニウム
　亜硝酸カリウム
　亜硝酸ナトリウム
　アスカレル
　ＡＳＴＭ潤滑油Ｎｏ.１
　ＡＳＴＭ潤滑油Ｎｏ.２
　ＡＳＴＭ潤滑油Ｎｏ.３
　ＡＳＴＭ標準燃料油Ａ
　ＡＳＴＭ標準燃料油Ｂ
　ＡＳＴＭ標準燃料油Ｃ
　アスファルト
　アセチルアセトン
　アセチルクロライド
　アセチレン
　アセチレン（乾）
　アセトアミド
　アセトアルデヒド
　アセト酢酸エチル
　アセトニトリル
　アセトフェノン
　アセトン
　アニリン
　アニリン　3％
　アニリン染料
　アニリンヒドクロライド
　アニリン包素
　アネトール
　亜麻仁油
　アミルアルコール
　アミルナフタリン
　アミン
　亜硫酸
　亜硫酸ガス
　亜硫酸ナトリウム
　安息香酸
　安息香酸ベンジル
　アンモニア　（液体）
　アンモニア　（無水）
　アンモニアガス　（冷）
　アンモニアガス　（熱）
い
　硫黄
　一酸化炭素
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あ
　イソオクタン
　イソシアネート類
　イソブチルアルコール
　イソプロピルアルコール
　イソプロピルエーテル
う
　ウイスキー
え
　液化石油ガス　（ＬＰＧ）
　エタノールアミン
　エチルアルコール（エタノール）
　エチルエーテル（ジエチルエーテル）
　エチルセルロース
　エチルベンゼン
　エチレングリコール
　エチレンオキサイド
　エチレンクロロヒドリン
　エチレンジアミン
　エピクロルヒドリン
　塩化亜鉛
　塩化アセチル
　塩化アルミニウム
　塩化アンモニウム
　塩化硫黄
　塩化エチル
　塩化カリウム
　塩化カルシウム
　塩化銀
　塩化水素　（乾）
　塩化水素　（湿）
　塩化第一錫
　塩化第二錫
　塩化第二水銀
　塩化第二鉄
　塩化チオニル
　塩化鉄　（1％）
　塩化鉄　（5％）
　塩化銅
　塩化ナトリウム　（5％）
　塩化ナトリウム　（20％）
　塩化ニッケル
　塩化バリウム
　塩化ベンジル
　塩化ベンゼン
　塩化マグネシウム
　塩化メチル
　塩化メチルガス

△
△

△
△

○

○

○
○

○
○

△

×
×
△
○
△
×
×
△
×
×
×
×
×

×
×
×
○
○
×
×

○
△
△
○

△
△

△
△

○

○

○
○
△
○
○
△

△
△
×
×
△
○
△
×
×
○
△

×
×
×

△
×
×
○
○
×
△
△
○
○
○
○

×
○

△
○

○

○
○

△
○
△

×

×
×
×
△
△

×
×
×
×
×
×

×
×
×
○
○
×
×

○
△
△
○

○
○

○

×

○
×

○

×
×

○
○
×

○

○
○

○

○

×
×

×
×

×
×

×
×

×

○

○
○

○

○
○

○
△

×
○
×
△
×
○
×
△
×
△
×
×

×
×

×
×
×
△
△
×
△

○
×
△
×

○

△
△
△

○

○
△
○
△
○
×
○
×
×
○
×
△

○

○
○
○

△
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
×

○
×
△

○

○
○
×

○

○
×
○
×
×
○
○
×
○
×
×
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

○
○
△

○

○
○
○
×
○
×
○
×
○
○
×
△

○
○

○
○
○

○

○
×
○
○
○
○
○
○
○
×

○
×
△

×

○
○
×

○

×
△
○
△
○
×
○
△

○
△
○

○
○
×
○
○
○

△
△
○
○
×

○

○
○

○
△

×

○
○
×

○

△
○
○

○
×
○
×
△
○
×
○

○
×
×
×
○
○

○

○

×

○
○

○
×

○
△
△
△
△
△

△
△
△
△

○
○
×
△
×
△
×
△
○

○
○

△
△
○
△
×

△

△
○
×

○
△

△
○

△
○
○

○
○
○
△
○
○
○
○

○

×

○

○
○

×

△

○
○

○

○
○

△

△
△

○
△
×

×
×

○

×
○
○

○

○

○

○

○
×

○

金　　　　属 ゴ　　　　ム プラスチック
ス
テ
ン
レ
ス
３
０
４

材　質

流体名

ス
テ
ン
レ
ス
３
１
６

黄

銅

青

銅

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

鉄

Ｎ

Ｂ

Ｒ

バ
イ
ト
ン

ネ
オ
プ
レ
ン

Ｅ
Ｐ
Ｄ
Ｍ

シ
リ
コ
ン

ナ
イ
ロ
ン

ポ
リ
ア
セ
タ
ー
ル

ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

Ｐ
Ｔ
Ｆ
Ｅ

○
○
○
○
○

○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

　塩酸　（10％、20℃） × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ △ × × ○
　塩酸　（20％、20℃） × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○

　一酸化二窒素（亜酸化窒素）
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材料選定表（参考） ○＝使用可　△＝十分な確認が必要　×＝使用不可

　アクリル酸エチル
　アクリル酸ブチル
　アクリロニトリル
　亜硝酸アンモニウム
　亜硝酸塩アンモニウム
　亜硝酸カリウム
　亜硝酸ナトリウム
　アスカレル
　ＡＳＴＭ潤滑油Ｎｏ.１
　ＡＳＴＭ潤滑油Ｎｏ.２
　ＡＳＴＭ潤滑油Ｎｏ.３
　ＡＳＴＭ標準燃料油Ａ
　ＡＳＴＭ標準燃料油Ｂ
　ＡＳＴＭ標準燃料油Ｃ
　アスファルト
　アセチルアセトン
　アセチルクロライド
　アセチレン
　アセチレン（乾）
　アセトアミド
　アセトアルデヒド
　アセト酢酸エチル
　アセトニトリル
　アセトフェノン
　アセトン
　アニリン
　アニリン　3％
　アニリン染料
　アニリンヒドクロライド
　アニリン包素
　アネトール
　亜麻仁油
　アミルアルコール
　アミルナフタリン
　アミン
　亜硫酸
　亜硫酸ガス
　亜硫酸ナトリウム
　安息香酸
　安息香酸ベンジル
　アンモニア　（液体）
　アンモニア　（無水）
　アンモニアガス　（冷）
　アンモニアガス　（熱）
い
　硫黄
　一酸化炭素
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あ
　イソオクタン
　イソシアネート類
　イソブチルアルコール
　イソプロピルアルコール
　イソプロピルエーテル
う
　ウイスキー
え
　液化石油ガス　（ＬＰＧ）
　エタノールアミン
　エチルアルコール（エタノール）
　エチルエーテル（ジエチルエーテル）
　エチルセルロース
　エチルベンゼン
　エチレングリコール
　エチレンオキサイド
　エチレンクロロヒドリン
　エチレンジアミン
　エピクロルヒドリン
　塩化亜鉛
　塩化アセチル
　塩化アルミニウム
　塩化アンモニウム
　塩化硫黄
　塩化エチル
　塩化カリウム
　塩化カルシウム
　塩化銀
　塩化水素　（乾）
　塩化水素　（湿）
　塩化第一錫
　塩化第二錫
　塩化第二水銀
　塩化第二鉄
　塩化チオニル
　塩化鉄　（1％）
　塩化鉄　（5％）
　塩化銅
　塩化ナトリウム　（5％）
　塩化ナトリウム　（20％）
　塩化ニッケル
　塩化バリウム
　塩化ベンジル
　塩化ベンゼン
　塩化マグネシウム
　塩化メチル
　塩化メチルガス
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金　　　　属 ゴ　　　　ム プラスチック
ス
テ
ン
レ
ス
３
０
４

材　質

流体名

ス
テ
ン
レ
ス
３
１
６

黄

銅

青

銅

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

鉄

Ｎ

Ｂ

Ｒ

バ
イ
ト
ン

ネ
オ
プ
レ
ン

Ｅ
Ｐ
Ｄ
Ｍ

シ
リ
コ
ン

ナ
イ
ロ
ン

ポ
リ
ア
セ
タ
ー
ル

ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

Ｐ
Ｔ
Ｆ
Ｅ
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○
○
○
○

○

○
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○
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○
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○
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　塩酸　（10％、20℃） × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ △ × × ○
　塩酸　（20％、20℃） × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○

　一酸化二窒素（亜酸化窒素）




